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1/4 3,8 Pg+K||Pd, brązowy w 0/1 tpl 0,15 - - - - - - - II 11,2 20,0 10,0 10,0 0,12 - - -

2/4 3,5 Pg+K, brązowy w 0/2 tpl 0,15 - - - - - - - II 11,6 20,5 10,6 9,9 0,10 - - -

* frakcja pyłowa i iłowa nierozdzielone

** frakcja kamienista i żwirowa nierozdzielone opracowanie: H.Azarewicz
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